Reinigungsanleitung fur Flachglasfolien

AuBenflachen werden mit einem weichen Tuch oder Schwamm unter Verwendung von Seifenwasser
oder einem milden, in Wasser aufgeldsten Reinigungsmittel gereinigt. Mit einem Leder oder einem
feuchten Viskose-Schwamm sorgféltig abtrocknen, um die Bildung von Wasserflecken zu verhindern.

Hartnéckige Verschmutzungen:

Flecken wie z. B. Farbspritzer, Fett, usw. kdnnen vor dem Trocknen auf einfache Weise durch leichtes
Reiben mit einem mit Naphta, Petroleum, vergalltem Alkohol oder Petrolather befeuchteten
Wattebausch gereinigt werden. AnschlieRend noch einmal mit milder Seifenlauge oder einer milden
Reinigungsmittellésung waschen, griindlich mit klarem Wasser nachspilen und anschlieBend trocknen
wie oben beschrieben.

Verwendbare Reinigungsmittel bei Raumtemperatur:

- Isopropylakohol (45%)
- Isobuthylalkohol

- Freon

- Athylalkohol

- Methylalkohol

- Terpentinersatz

- Heptan

- Hexan

- Petroleuméther (Siedepunkt 65°)
- Butanol

- Butyl-Cellosolve

Probieren Sie bitte besondere Reinigungsmittel zur Sicherheit zunéchst an einer nicht sichtbaren Stelle
aus.

Niemals zur Reinigung verwenden:

- scheuernde, kratzende Reinigungsmittel

- stark alkalische Reinigungsmittel

- Rasierklingen, Schaber oder andere scharfe Werkzeuge
- Benzol

- bleihaltiges Benzin

- Aceton

- Tetrachlorkohlenstoff
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